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s| Ec BADAW czAŁUKAs lEw|cz
pozrunŃs KI l NsTYTUT TEcH NoLoG|czNY

ór-755 Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6

CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA
60-654 Poznań' u|. Winiarska 1

e-mail: office.dbd@pit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 618492400

Zleceniodawca:

Przedmiot badania : środek
C 351 FLOOR SMART

Producent:
PPHU VolGT Spółka z o.o.

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

PPHU VolGT Spółka z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze

Wykaz oznaczeń:
Sliskość nawierzchni: płytki z gresu technicznego i ptytki z gresu z połyskiem po zabiegu
pielęgnacyjno-czyszczqcyłn preparatem.. c 351 FLooR SMART.

Metody oznaczeń:
CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring - Slip resi,stance - Pendulum test", identycznej jak
PN.EN 13036.4:2011 ,,Drogi sąmochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda
p o mi ar u op o r ów p o ś l i z gu/p o ś l i z gni ę c i a n a p ow i er z chni : pr ób a w ahadł a,,

Orzeczenie:
Stiskość posadzki z płytek Z gresu technicznego przed i po zastosowaniu środka c 351 FLooR
SMART wynosita odpowiednio : przbd zastosowaniem 95 a po zastosowaniu 100.
Sliskość posadzki z ptytek Z gresu z połyskiem przed i po zastosowaniu środka c 351 

,FLooR

SMART wynosiła odpowiednio ,. przed zastosowaniem 73 a po zastosowaniu 67.

okres ważności Świadectwa: Swiadectwo traci ważność z chwilq wprowadzenia zmian
materiałowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie później niż
16.09.2028r.

Załączniki: Sprawozdanie z badańnr: BDW-23.U-2958

KIEROWNIK
Grupa Badawczabadania Dręwna i Wyrobów Budow|anych/
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